ADELINA 909

Zusammensetzung | composition
Breite | width

Gewicht | weight

Scheuertouren | martindale rubs
Kettapport | warp repeat
Schussrapport | weft repeat
Lichtechtheit | colour fastness
Reibechtheit | abrasion resistence
Pilling | pilling

Besonderheiten | specials

Pflegeanleitung | care instructions

Brandtests | fire tests

HOPKE

TEXTILES

39% Viskose, 31% Baumwolle, 30% Polyacryl
138 cm
812 g/Ifm

33250

6-7
trocken: 5 nass: 5

5

® A
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